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KB-Hoch-120619-6
KLASS I FIZI E RU N GS B ERIC HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501.1 r)

CLASS/F/CATION REPORT
Reaction to fire classification according to EN 13501-1 1)

Georg + Otto Friedrich GmbH
Waldstraße 73
D-64846 Groß-Zimmern

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung

Description
and a total area weight of = 120 g/m'z up to = 340 g/m'

Klassifizierung
Classification

18.01.2022

31.12.2026 2) 
lsiehe AbschnittS.l I confer to section 5.1)

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten und darf nicht auszugsweise benuEt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche
Belange ist ausschließlich der deubche Wortlaut maßg€b€nd.
The rcpoft compises 6 pages and must not be used or reprcduced panially ot in extracts. For lagal interests, only the
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verlängeru ng aut A^tag I Ptolongation on requast

Mitglied d€r egalf
nolified body: 1508
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediti€nes Prüllaboratorium
Die Akkroditi€rung gilt fi1r die in d€r urkunde aufg€führlon Prüfv€rfahron

"PES-Dekotex mit ,,lnktex+@ FL"- Ausrüstung"

weißes Polyestergewirke mit Brandschutzausstattung und einem
Gesamtflächengewicht von = 120 glm. bis = 340 g/m,
white knitted polyester fabric with fire retardant
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